
Фамилия, имя, отчество 

 

Ракоч Александр Григорьевич 

Должность, ученая степень, ученое 

звание 

Профессор кафедры МЗМ, доктор химических наук, 

профессор 

Корпоративная электронная почта  rakoch.ag@misis.ru 

 

Рабочий телефон  +7 495 638-46-83 

Область научных интересов Газовая коррозия и жаростойкие материалы, 

электрохимическая коррозия металлических материалов, 

плазменно-электролитическая обработка (ПЭО) легких 

конструкционных сплавов 

Трудовая деятельность – год, 

организация, должность 

 

1977 г., НИИ Графит, м.н.с. 

1979 г., НИИ Графит, с.н.с. 

1986 г., Московский институт стали и сплавов, доцент 

кафедры коррозии 

1994 г., Московский институт стали и сплавов, профессор 

кафедры коррозии 

Образование высшее 

Основные результаты деятельности 

(перечисление достигнутых 

результатов) 

1. Усовершенствованная электрохимическая модель 

высокотемпературного окисления металлических 

материалов и роста многослойных пленок на 

поверхности металлов. 

2. Активация поверхности металлических материалов, 

приводящая к пассивации и активации процессов 

высокотемпературного окисления. 

3. Учет влияния межатомного взаимодействия на 

жаростойкость металлических материалов. 

4. Условия зажигания катодных плазменных 

микроразрядов при плазменно-электролитической 

обработке алюминиевых и магниевых сплавах. 

5. Разработка технологических режимов получения 

антикоррозионных износостойких декоративных 

плазменно-электролитических покрытий на 

поверхности изделий, в том числе 

крупногабаритных и сложной формы, из легких 

конструкционных сплавов. 

Значимые 

исследовательские/преподавательские 

проекты, гранты (тема, заказчик, год, 

полученные результаты) 

- ГК №14.575.21.0071 «Исследование и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014–2020 годы» 

- ГК № 14.А18.21.0412 «Материалы рабочих элементов 

высокоэффективных авиационных двигателей нового 

поколения на основе защищенных 

наноструктурированными спецпокрытиями легированных 

алюминидов титана» (2012–2013 гг.) 

- ГК № 16.740.11.0085 «Разработка авиационных 

материалов нового поколения на основе алюминиевых 

сплавов и оксидно-керамических покрытий» (2010–2012 

гг.) 

- ГК № 02.740.11.0161 «Разработка высокопрочных 

сверхпластичных авиационных материалов на основе 

алюминия со структурой композитов, упрочненных микро- 

и наночастицами» 

- ГК № 02.518.11.7132 «Исследование структуры и свойств 

mailto:rakoch.ag@misis.ru


наноструктурных микродуговых покрытий, полученных на 
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локализации процесса микродугового оксидирования и 
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оксидирования», ОАО НПО «ЦНИИТМАШ», (2010 г.) 

- «Получение остеотропных покрытий на изделиях 

медицинского назначения из титановых сплавов методом 

микродугового оксидирования», АО «ГНЦ РФ 

ТРИНИТИ», (2023–2025 г.) 
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