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Отзыв
На автореферат дпссертации Релмасира Капреси.Щдолан нд тему <<Влияние процесса

эволюции пор п трещиц при фрикчпонном нагреве па ресурскую долrовечность
теплостойких gгалей с покрытием> нд соисканпе ученой степени кандидата

технllческих паук по спецпальносrи 05.1б.09 (Материаловедепие (металлургия)D

Исследование влияния эволюции пор и трещин при фрикчионном нагреве на

ресурсн)tо долговечность теплостойких gгалей с покрытием, применяемьтх для
изготовления узлов технологических машин специального назначения, является
актуЕrльной проблемой, Еа решение которой направлена диссертационная работа автора.

.Щля решения поставленной задачи автором проведен гrryбокий анализ работ,
посвященньrх теоретическим и экспериментальным исследованиям, а также
моделированию эвоJIюциt пор и трещин в MeтaJmzlx при внешних воздействиях. На
основalпии проведепЕою апализа сформулированы гяпотезы и задаlш исследования.

Автором пока}ано, что для повышения ресурсIrой долговечвости }злов
технологических машин специ:цьного назначения, изготовленньн из теплостойких
сталей, наиболее рационально использовать в качестве метода упрочнения поверхности -
низкотемпературную ниц)оцементацию (никотрирование). В работе псследовllны
поэлементный и фазовьй состав карбонитридtrого слоя и лиффузионной зоны, ее
гетерогеннм струсгура и кинетика образования пор и тещин, С использованием метода
молекулярпой дин.rмики пзrlены парапrетры и механизмы рaврушения поверхностной
зоны теплостойких сталей с покрьпием, Установлено, что при взаимодействии тущихся
поверхностеЙ вьцеления теIlла происходит кратковременно в локальньrх точкzлх контакта
поверхностей и имеет волновой характер, что вызывает возникповение термических
напряжений, которые приводят к появлению стукгурньж дефекгов, приводящих к
развитию дилатонного и усталостного механизмов разрушения,

Автором разработана и прелпожена методика расчета фрикционньп< температур с
rrетом топографии поверхности и определения парaметров термического удара. На
основании результатов исследомния параметров термического удара получены
характеристики изменения напряжений по глубине поверхностного слоя, приводящие к
появлеяию восходящей диффузии, дислокационпому упрочнению и развитию пор и
треЩин.

Результаты диссертационвой работы в виде методик оценки ресурсной
долговечности теплостойких ста.пей с покрьпием внедреЕы в ООО кЭксперт СВ>, АО
кТулточмаш> и используются в у.rебном процессе кафедры ФММ кТульского



государственного университета).
К замечаниям по работе следует отнести:
1. В большинстве формулировок научной новизны содержится только наименование
объекта на1^lной новизны и отс}тствует перечень существеt{ньrх признаков объеrга этой
парной новизны;
2, На стр.8 автореферата вепр:вильно указано название термопары (хромель-
копель));
3. На рисlнке lб и l в автореферата не указано увелцчевие предстЕtвленньж стукгур;
4. Из текста таблицы Nэ3 автореферата не совсем понятпо химический анilлиз каких

участков представлен во второй и третьей строке. Не показalно в кalких единицах

указьвается содержание элементов.
5. В автореферате }казано, что предложенная методика внедрена для оценки

ресурсной доJговечности подъемно-транспортньD( мехrшизмов и не уточвены условия их
работы и почему эти мехatнизмы изготавJIивают из теплостойких сталей с покрьпием.

Несмотря на это, диссертациопная работа Реrп,rасира Капрси .I[жолап отвечает
требованиям, установленным п.9. Положения о присуж,цеЕиIt )леньж степеяей,

угвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 24 сентября 20l3г.
Jф842., а автор диссертации заслуживает присуждения ученой степени кандидата
техническLD( наук по специа.льности 05. 1 6.09 <Материаловедение (мета,,lлургия)>.
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