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на автореферат диссергации Сергевнина Викгора Сергеевича <<Разработка

нанострукryрных износостойких покрытий Ti-Al-Mo-N и Ti-Al-Mo-Ni-N,
адаптируемых к меняющпмся условиям тренпя>, представлеIIной на соискаrrие

уlёной степени каI{дидата технических наук по спеllиt}льностп 2,6,17 -
Материа.,lоведение

,Щиссертационная работа Сергевнина В.С. связана с одIIим из приоритgгных

направлений в области материtIловедения _ повышением износостойкосги пар,грения

скольжениJl пугем разработки износостойких покрытий. На сегодняшний день в

подzrвляющем числе случаев для каждого конкретного применениll создаIотся и

используются отдельные составы и методы нанесения покрытий, способных

эффекгивно работать в конкретных условиях трениJl. Поэтому разработка покрытий,

адаптируемыХ к меruющимся условиям трения, является чрезвычайно акгуа,tьной

задачей.

в octtoBe рабm.ы сергевнина в.с. лежат исследования функционшlьного отк.Iика

свойgгв покрытий двух соgгавов - Тi-дl-Мо-N и Ti-дl-Mo-N-Ni с мультIлслойной

архитекгурой на р;вличные внеIпние воздейсr,вия, включ:rющие высокие те!liперац,ры.

агрессивные среды, разлиЧные видЫ изнашиваIIия, постоянные и цикJIические нагрузки.

полбором режимов получения реryлируемого состава и сrрукryры автору удiшось
создать покрытия исследуемых систем, сочетающие высокие 3}Iачения твердости fi

вязкости раl}рушения, трибологические характеристики, сопротивляемость возДеЙСтвИЮ

кислотItыХ и ulслочных сред, жаростойкость термическую сгабильноc.1ь gгрукгуры I{

состава. На;tичие такого комплекса свойgгв свидетельствует о возможности

эксплуатации разработанных покрытий для ,грибопар, работаtощих в меняющихся
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уеiIовIIях тения. .Щанный вывод подтверждается результатами стойкостных испытаниl"I

пол}-ченных покрытий для различньш пар IрениJI: l) деталей погрркных насосов д]-Iя

перекачки технической волы и 2) обрабатываемый материал-режущий твердосплавныti

и}Iструмент при непрерывном резании стzlли.

Рсзультаты исследований автора по теме диссертации широко представлены в

нау{ных периодических изданиях, в том числе в журналах, индексируемых в Web of
Science, Scopus и вхолящих в первый квартиль. Им разрабоrана нормативно-техническая

документация на состав адаптивного износостойкого покрытия и способ его осаждеllия.
Алtализ содержаниJI автореферата свидетельствует, что диссертациопная рабо,га

Сергевнина В.С. содержи,[ как научную новизну, так и практическую значимость дJ,Iя

маu!инострои,lелыlых отраслей производства. В качестве замечаний по рабо ге следуе,г
отметить слсдующее:

l. В авгорефераr,е oTcyTcTByloT сведения о материале субсrрата, на который
наносиJIось Itокрытие: были ли это модельные IIодJIожки, либо нанесение
покрытий и последующее изучение свойств композита (покрытис-основа)

проводилось на подло}iках. материtlл ко,горых впоследствии использовlulся дJlя
изготовления трибопар. свойства которых исслеловались? .Щаlrный момеlп
чрезвычайно BiDKeH, поскольку природа субстрата может оказывать заметное
ыIияние на свойства покрыгий.

2. В перечне коrrгролируемых параметров процесса IIанесения ltокрытий
отсутств}тот сведения о тЕмпературе подложки. Она может oK:lзLIBaTb

существенное вJIиJIние на свойства покрытий.
УказанIlые замечаниJI не снижаю,г уров}Iя проведенных исследований.
По аrгуальности, новизIIе, уровню выполнеIlия, объему, науrной и пракгической

ценности поJI)ленных результатов диссертационная работа полностью отвечает
требованиям, прелъявляемым к кандидатским диссертациrIм согласно пункгу 9-1;l
<<Положение о присуждении ученых сгепенейr>, )rгвержденttому постанов,lенIlем
Правительсгва Российской Федерации Ns 842 от 24 сеrrтября 20lЗ г.), и Поло;кенttя о

порядке присуждеIшя )пrеIlых сгепеirей в НИТУ "МИСиС", а её автор Сергевнин Виктор
Сергеевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата техничесюlх наyк lto
сIlециаJIьности 2,6, 17 - Матсриаловедение.


